
Sheet of Specification

Adler-Ätzung (Ätzmittel zur Prüfung von Schweißnähten)

REF 13970

Makro-Ätzen von Gusseisen, hochlegierten und korrosionsbeständige Stähle und
Aluminium zur Sichtbarmachung von Schweißnahtverbindungen und Grobkorn

Test: Specification:

For Laboratory use only, unless otherwise stated. The information in this document is property of:
MORPHISTO GmbH, Weismüllerstrasse 45, 60314 Frankfurt am Main, Germany

Use for:

pH-Wert:

Leistungstest:

Dichte:

Oberfläche:

Farbe:

Absorbtion:

Geruch:
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15 … 25 °C

IVD

Osmolarität:

H2O: 334 ml/l
HCl: 667 ml/l
FeCl3 • 6 H2O: 200 g/l
Cl4CuH8N2 • 2 H2O: 40 g/l

Zusammensetzung / Content

Spektrogramm Vorgabe:
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