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@ MORPHISTO

Laborchemikalien & Histologieservice

Zertifiziertes QM-System nach
1S0 9001

Sheet of Specification

19015
Atzmittel nach MARBLE

Zusammensetzung / Content

578,125 ml Aqua dest. / VE-Wasser (CAS-Nr.: 7732-18-5)
421,87 ml Salzséaure, rauchend 37 % (CAS-Nr.: 7647-01-0)
40 g Kupfer(ll)-Sulfat Pentahydrat (CAS-Nr.: 7758-99-8)

Use for:

Flir austenitische und warmfeste Stéhle
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Specification:

Farbe: grin

Oberfliche: glatt

Leistungstest:

Geruch: beissend, stechend

Dichte:

Absorbtion:

Temp.:

OO0 0X0ONX X

Osmolaritat:

Spektrogramm Vorgabe:

/ﬂ/ 15...25°C

For Laboratory use only, unless otherwise stated. The information in this document is property of:
MORPHISTO GmbH, SchumannstraBe 144, 63069 Offenbach am Main, Germany




